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Basisreinigung

Die Basisreinigung hochwertiger Melaminharzoberflachen erfolgt Ublicherweise durch eine regelmé&Bige
Anwendung heiBer Wasser-Reinigungsmittelldsungen. Als Reinigungssubstanz sind handelsibliche
Spilmittel, alternativ auch fettldésende Allzweckreiniger, geeignet. Starkeren oder hartnackigeren
Verschmutzungen sollte die Mdglichkeit zum Einweichen gegeben werden. AnschlieBend wird die
feuchte Oberflache mit heiBem, klarem Wasser nachgewischt und abschlieBend mit einem trockenen,
fusselfreien Tuch, mdglichst in ,Dekorrichtung®, bzw. gleichmaBig in einer Richtung, trockengerieben.

Reinigungsmittel sowie Putzticher bzw. Schwdmme, die abrasive, d.h. scheuernde Bestandteile
beinhalten, sind unbedingt zu vermeiden. Als Beispiele seien hier Scheuermilch, Poliermittel und auch
Schwamme (z. B. ,Scotch Britt“ 0.4.) zu nennen. Durch scheuernde Bestandteile und / oder
Bewegungen kann die feine Struktur der Oberflache irreparabel beschadigt werden.

Als Reinigungssubstanz ungeeignet sind auch sogenannte ,Balsam“-Spulmittel. Die darin enthaltenen
hautschonenden Substanzen bilden einen nur schwer zu entfernenden Film auf der Melaminharzober-
flache.

Zudem sollte der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Entkalkern - wenn Uberhaupt - nur auf
einen sehr kurzen Zeitraum begrenzt bleiben. Tropfmengen sind umgehend zu entfernen. Eine langere
Einwirkung dieser Mittel fuhrt ggf. zu einer Microrissbildung bzw. Versprédung der Oberflache mit
anschlieBender, irreparabler Flecken- oder Randerbildung.

Unter Beachtung dieser Hinweise kdénnen die Oberflachen nach unseren Erkenntnissen einwandfrei
sauber gehalten werden.

Intensivreinigung

Sollten wider Erwarten Probleme bei der Reinigung auftreten, ist unter Beachtung der jeweiligen
Gebrauchsanleitung, eine Art Grundreinigung der betroffenen Flachen zu empfehlen.

Diese Grundreinigung erfolgt mit einem handelsiblichen, gut fettldésenden Reiniger, der fir Kunststoff-
oberflachen geeignet ist, z.B. Sidol Kichenkraft oder Mellerud Kiichenentfetter (Bezug Uber Drogerie-,
Lebensmittel- oder Baumarkte).

Die Reinigung muss grundsatzlich entsprechend den Herstellerangaben auf dem Gebinde erfolgen: in
der Regel durch Aufsprihen des Reinigungsmittels, Einhalten der entsprechenden Einwirkzeiten und
anschlieBender Basisreinigung nach oben genannter Empfehlung. Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt
sich ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle.

Bei langeren Einwirkzeiten von Verschmutzungen, aufgrund von Schichtenbildung oder bei besonders
schwer I8sbaren Rickstanden kann eine mehrmalige Wiederholung des Prozederes erforderlich sein.

Bitte beachten Sie ergdnzend die Hinweise im Technischen Merkblatt ,Reinigung von Dekorativem
Schichtstoff (HPL)", verfigbar unter www.laminate-info.biz.

Fir selbstverursachte Schaden kann unsererseits verstandlicherweise keine Haftung Ubernommen
werden.
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Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, moglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen
unsere technischen Datenblatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegeben Eigenschaften dar. Insbesondere kann
hieraus keine Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der personlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung
und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst fiir die beabsichtigte Verwendung zuvor zu priifen, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen
und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu beriicksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdricklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschéftsbedingungen.




